
FICHA TÉCNICA
E S P E C I F I C A C I Ó N  D E  P R O D U C T O

P R E E N S A M B L A D O  M O R S A S

MORSA SUSPENSIÓN G20
MORSA SUSPENSIÓN G20

H E R R A J E S  Y  M O R S E T E R I A

SUBCATEGORÍA
Preensamblado morsas

MATERIAL
Cuerpo de Fundición Nodular según IRAM 700

TRATAMIENTO
Cincado en caliente según IRAM 20022

P R O D U C T O

P L A N O  T É C N I C O  /  D I M E N S I O N E S

CÓDIGO ØA
[MM]

ØA
[MM²]

B
[MM]

C
[PULG.]

D
[MM]

01042103000620 12,5 50 17 82 71
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